Landhausdiele Pitch-Pine PNPL

Oberseite der Diele

Merkmal Eleganz/Natur
Splintholz unzul&ssig
Aste Aste bis 40mm zulassig;

Astfehlstellen bis max. 10% der Astflache zulassig, Fehlaste unzuléssig, vorhandene Astrisse gespachtelt
Insgesamt ein astarmer Gesamteindruck in der Flache

Harzgallen gelegentlich zulassig

Risse Haarrisse vereinzelt zuléssig;
Endrisse bis 5cm vereinzelt zulassig

Rindeneinwuchs unzulassig
Farbunterschiede naturliche Farbunterschiede auch bedingt durch harzhaltiges Holz zulassig
Baumkante unzulassig
Stapellatten-Markierung unzulassig
Pilzbefall unzul&ssig
Schadlingsbefall unzul&ssig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu
erlauben, dirfen 3% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zuséatzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zuléssig, solange
das Gesamtbild dadurch nicht beeintrachtigt wird.

Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und seitliche Flachen)

Alle Merkmale ohne Einschrankung hinsichtlich Gré3e und Menge zul&ssig.




